
其配制的油墨炸药经过研磨，其粒度减小，但粘接剂和

炸药混合得不均匀（见图２ｄ），其爆炸化学反应进行得
就愈慢

［７］
，爆速降低所至，使得爆炸逻辑元件的作用

可靠性降低。而 Ｕ３６的原始炸药粒度（见图 ２ａ）和该
油墨炸药的粒度（见图２ｂ）大小均匀一致，因此炸药线
能稳定传爆。

４　结　论

（１）炸药粒度变化对油墨炸药传爆性能有较大影
响。粒度越小，油墨炸药稳定传爆尺寸越小，爆轰感度

也越高。

（２）炸药粒度小，为单峰分布，分布窄的油墨炸
药，逻辑元件的炸药线条传爆稳定，可靠性高。

（３）经过研磨可以改变油墨炸药的粒度，但油墨炸

药若混合不均匀，炸药线条正常传爆的可靠性则降低。
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简讯

近日，一种新型炸药熔黑梯９０６在中国工程物理研究院化工材料研究所研制成功。经鉴定组
专家认真评议，一致同意通过鉴定，该鉴定组专家认为此炸药配方合理，较好地解决了炸药渗油、尺

寸稳定性等问题，且工艺性能良好，技术成熟，经过环境试验，静爆威力试验等考核，满足相关技术

指标要求。该炸药的研制成功为我国新型武器研制提供了新的原材料，在国防领域具有广泛的应

用价值。
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