
　　由图４可知，ＰＡＭＭＯ在２６５．７１℃时发生热分解，
说明 ＰＡＭＭＯ是较稳定的预聚物。

４　结　论

　　（１）以二氯甲烷为溶剂，丁二醇为引发剂，三氟化
硼乙醚为催化剂，３叠氮甲基３氧丁环为单体，成功
合成出了含能粘合剂 ＰＡＭＭＯ，并对其进行了结构鉴
定和性能表征。

　　（２）常温下 ＰＡＭＭＯ的聚集态为无定形粘稠液
体。ＤＳＣ、ＴＧＡ表明：ＰＡＭＭＯ均聚物的玻璃化转变温
度（Ｔｇ）为 －４０℃，热分解温度为２６５．７１℃，是较稳定
的聚合物。
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　　　　《含能材料》被美国剑桥科学文摘收录

２００６年，《含能材料》经评估被美国《剑桥科学文摘：材料信息》收录。
美国剑桥科学文摘（ＣａｍｂｒｉｄｇｅＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＡｂｓｔｒａｃｔｓ，ＣＳＡ）由美国 ＣａｍｂｒｉｄｇｅＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＡｂｓｔｒａｃｔｓ公司出

版，包含有６０多个数据库，２３００多万条记录，覆盖水科学与海洋学、生物科学与生物多样性，计算机科学
与各工程学科、环境科学、材料科学以及社会科学。目前 ＣＳＡ向全世界 １５００多家机构提供服务。该数据
库的检索结果为文献的题录及文摘信息。

《含能材料》被 ＣＳＡ收录，将会让更多的科技工作者认识《含能材料》、利用《含能材料》，也将会进一
步促进《含能材料》参与国际学术交流。
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